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36 3004 3 4 AANV/CP 1,00 115,00 1,00 1,00 11,60 15,20 Maaslands witbakkend aardewerkgedraaid witbeige idem zand zeer fijn weinig laag even hard citroengele glazuur net onder de rand kogelvormige pot bandvormige rand matig middeleeuwen 13e eeuw Maasland 9-8-24
33 vlak bij M12 1 2 AANV+opkuis muur 2,00 40,00 1,00 1,00 1,00 onbekend Rijnlands steengoed gedraaid donkergrijs idem gesinterd gesinterd gesinterd gesinterd gesinterd zeer hard engobe+zoutglazuur paars en bruingrijs (binnen en buiten) kan simpele opstaande rand met afgeronde top bandoor slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd 15-16e eeuw Rijnland 11-5-23
34 vlak bij M12 1 2 AANV+opkuis muur 3,00 91,00 1,00 2,00 Maaslands très cuite gedraaid roodbruin donkergrijs zand fijn gemiddeld gemiddeld even zeer hard glazuurspatten bruin, buitenzijde lensbodem op standvinnen slecht middeleeuwen 13e eeuw Maasland 11-5-23
21 3005 3 4 CP 1,00 2,00 1,00 Maaslands witbakkend aardewerkgedraaid witbeige idem zand zeer fijn weinig laag even hard citroengele glazuur buitenzijde zeer slecht middeleeuwen Maasland 8-8-24
32 vlakbij M12 1 2 AANV+opkuis muur 1,00 69,00 1,00 Gedraaid fijn rood aardewerk gedraaid beigerood rood zand+chamotte fijn weinig laag even hard tot zeer hard donkere sliblaag buitenzijde + glazuurspat standringbodem centraal naar buiten getrokken slecht middeleeuwen Onbekend witte chamotte cfr Zoutleeuw 11-5-23
30 3307 3 2 AFW 1,00 12,00 1,00 Gedraaid fijn rood aardewerk gedraaid roodbruin idem zand fijn gemiddeld gemiddeld even hard paarsbruine glazuur binnen en buitenzijde zeer slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd Onbekend 1-8-24
29 3307 3 2 AFW 1,00 12,00 1,00 1,00 Gedraaid fijn rood aardewerk gedraaid roodbruin idem zand zeer fijn gemiddeld gemiddeld even gemiddeld slibversiering+glazuurbinnen bord/schotel vierkante doorsnede? horizontaal worstoor? zeer slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd Onbekend 1-8-24
25 opvullaag ten N van m1206 1 2 Opkuisen 1,00 14,00 1,00 Gedraaid fijn rood aardewerk gedraaid roodbruin idem zand fijn gemiddeld gemiddeld even hard loodglazuur binnen en buitenzijde bandoor slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd Onbekend 8-5-23
26 M13-14 1 2 CP 1,00 5,00 1,00 Maaslands witbakkend aardewerkgedraaid witbeige idem zand zeer fijn weinig laag even hard citroengele glazuur binnenzijde kom? zeer slecht middeleeuwen Maasland 11-5-23
27 Onder vloer V1007 1 2 Opkuisen 1,00 10,00 1,00 Maaslands witbakkend aardewerkgedraaid witbeige idem zand zeer fijn weinig laag even hard geen zeer slecht middeleeuwen Maasland 8-5-23
28 3307 3 2 AFW 1,00 17,00 1,00 Rijnlands steengoed gedraaid grijs idem gesinterd gesinterd gesinterd gesinterd gesinterd zeer hard engobe+ grijze zoutglazuurbinnen en buitenzijde slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd >1450 Rijnland 1-8-24
24 opvullaag ten N van M1206 1 2 Opkuisen 1,00 65,00 1,00 Rijnlands steengoed gedraaid geelgrijs grijs gesinterd gesinterd gesinterd gesinterd gesinterd zeer hard paarse englobe+zoutglazuurbuitenzijde veldfles? slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd 1350-1450 Rijnland 8-5-23
22 3007 3 4 CP 1,00 35,00 1,00 Gedraaid fijn rood aardewerk gedraaid roodbruin grijs met rode binnenkernzand fijn gemiddeld gemiddeld even hard slecht late middeleeuwen/nieuwe tijd Onbekend 8-8-24
23 3004 3 4 CP 1,00 29,00 1,00 Maaslands witbakkend aardewerkgedraaid roosbeige idem zand zeer fijn weinig laag even hard lensbodem slecht middeleeuwen Maasland 8-8-24
31 bij M1214 1 2 ZO Opkuisen muur 1,00 182,00 1,00 1,00 15,20 Gedraaid fijn rood aardewerk gedraaid roodbruin idem zand fijn gemiddeld gemiddeld even gemiddeld bruine glazuur volledig met uitzondering van onderkant bodem grape korte uitstaande rand met afgeronde e nverdikte top + dekselgeulvolle pootjes worstoor matig tot goed late middeleeuwen/nieuwe tijd tweede helft 16e eeuwOnbekend 10-5-23
35 3004 3 4 andere zijde muurAANV/CP 19,00 135,00 19,00 Maaslands rood aardewerk gedraaid roodbruin idem zand fijn gemiddeld gemiddeld even hard zwarte sliblaag buitenzijde slecht middeleeuwen Maasland 9-8-24
35 3004 3 4 andere zijde muurAANV/CP 9,00 281,00 8,00 1,00 Maaslands très cuite gedraaid bruin rood zand fijn gemiddeld gemiddeld even zeer hard glazuurspatten buitenzijde kan lensbodem op standvinnen(simpele enkelvoudige 4  lobben) matig middeleeuwen 13e eeuw Maasland cfr 214 KDG 9-8-24
35 3004 3 4 andere zijde muurAANV/CP 1,00 220,00 1,00 Maaslands très cuite gedraaid bruin roodbruin zand fijn gemiddeld gemiddeld even zeer hard bruine glazuurband schouder bolle kan slecht middeleeuwen 13e eeuw Maasland 9-8-24
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